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	الخلاصة
شملت الدراسة الحالية تحضير نوع من البوليمرات شبكية التداخل Interpenetrating polymer networks (IPNs) ذات القابلية على التحلل البايولوجي متكونة من الكايتوزان المتشابك والبولي يوريثان. 

شملت الدراسة تعيين الخواص الميكانيكية للمشبكات المختلفة في نسب مكوناتها من البولي يوريثان والكايتوزان المتشابك وتم قياس قوة الشد للمشبكات المحتوية على نسب مختلفة من الكايتوزان من (10%-20%-70%) وامتازت نسبة 70% بأعلى قوة شد وأكثر مرونة 
من النسب الأخرى لذلك اختيرت للدراسة. كما تم دراسة قوة الشد للكايتوزان المتشابك 
Chitosan crosslinking والشبكة البوليمرية المتداخلة فلوحظ ان قوة الشد للشبكة البوليمرية المتداخلة أعلى من الكايتوزان المتشابك، وتم أجراء تحاليل الأشعة تحت الحمراء لتشخيص البوليمر من خلال معرفة ترددات الأواصر للمجاميع الفعالة في الكايتوزان و الشبكة البوليميرية المتداخلة. 

كذلك تم التقييم المصلي الأنزيمي في الأغنام لكلا مجموعتي الجروح 
النظيفة clean wounds والخمجة infected wounds  بعد استخدام المشبك البوليمري 
المصنع . وشمل التقييم المصلي أنزيمات (AST) SGOT و (ALT) SGPT والفسفتاز القلوية Alkaline phosphatase والفستفاز الحامضية phosphatase Acid ، حيث لم يلاحظ وجود فروقات معنوية بين مستوى أنزيمات 
(SGPT و Alkaline phosphatase و phosphatase Acid) في حيوانات المجموعتين للجروح النظيفة والخمجة، أما قيم انزيم (SGOT) فقد اختلفت معنوياً P < 0.01 حيث كانت أعلى في المجموعة الثانية منها في المجموعة الأولى. 

كما تمت دراسة التأثير السمي والبايلوجي للمشبكات البوليمرية داخل الجسم الحي، بعد غرسها في الأرانب وتوبعت سريرياً، ونسجياً حيث قتلت الحيوانات بعد 24، 48، 72 ساعة على التوالي، وقطعت الأعضاء الداخلية (الكبد و الكلى و الأمعاء) وفحصت نسجياً ولم تلاحظ أية تغيرات نسجية مرضية نتيجة لمعاملة الجروح بالشبكة البوليمرية. 

بعدها تمت دراسة كفاءة المشبكات البوليمرية في التئام الجروح بعد غرسها في مجموعتين من الأغنام بعد احداث جرح نظيف وجرح خمجي بأبعاد (5 × 6 سم ) وإزالة طبقات الجلد     ( البشرة و الادمة و تحت الادمة) ثم وضع الشبكة البوليمرية مباشرةً وخياطتها بخيط سلك 3.0 ups ومتابعتها لمعرفة مدى استجابة أنسجة الجسم لها من خلال الفحص السريري و الفحص المرضي النسجي باستعمال الصبغات الروتينية ومن خلال اخذ العينات على فترات 
7 ,15 , 30, 60 , 90 , 120 يوم لمتابعة عملية التئام الجرح. 

لوحظ ان الشبكة البوليمرية اظهرت فعاليتها في التئام الجروح من خلال سرعة ارتشاح الخلايا الالتهابية (وحيدة النواة والبلعمات الكبيرة والخلايا العملاقة) وبأعداد لا باس بها من بلورات الكايتوزان، قلة في حجم الجرح وسرعة تكوين النسيج الحبيبي والحصول على نسيج اقل ندبة. وهذا يدلل على دور مكونات الشبكة في تعجيل التئام الجروح من خلال غلق حيز الجرح بـ (14) يوم والتعويض عن الأنسجة المفقودة. 
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